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1、 样品信息 

客户提供的样品信息如下: 

产品型号 ： PMA-T10 

制造商 ： 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司 

样品描述  ： 商标：PMA 

 

2、结论 

该样品经过检测，根据检测结果，得出结论如下： 

测试项目 判定依据 结论 

铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬[Cr(VI)]， 

多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs) 
RoHS 指令 2011/65/EU 符合 

 

3、样品拆分 

样品根据IEC 62321-2:2013拆分。 

No. 名称 描述 材质 

1 No.1 灰色布料 聚合物 

2 No.2 黑色金属（拉链） 金属 

3 No.3 黑色塑料（拉链） 聚合物 

4 No.4 黑色布料（拉链） 聚合物 

5 No.5 白色布料 聚合物 

6 No.6 黄色海绵 聚合物 

7 No.7 白色线皮（外部） 聚合物 

8 No.8 红色线皮（内部） 聚合物 

9 No.9 黑色线皮（内部） 聚合物 

10 No.10 白色线皮（内部） 聚合物 

11 No.11 黑色热缩膜 聚合物 

12 No.12 黑色布块 聚合物 

13 No.13 金色端子 金属 

14 No.14 黄色胶带 聚合物 

15 No.15 白色绒布 聚合物 

16 No.16 黑色绒布 聚合物 

17 No.17 银灰金属 金属 

18 No.18 磁铁 金属 

19 No.19 黄色固定胶 聚合物 
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No. 名称 描述 材质 

20 No.20 白色线皮（纯色） 聚合物 

21 No.21 黄色铜芯 金属 

22 No.22 红色铜芯 金属 

23 No.23 蓝色铜芯 金属 

24 No.24 绿色铜芯 金属 

25 No.25 控制器-白色塑料壳 聚合物 

26 No.26 控制器-黑色本体 聚合物 

27 No.27 控制器-银灰引脚 金属 

28 No.28 控制器-绿色 PCB 聚合物 

29 No.29 控制器-银灰金属（mic-USB） 金属 

30 No.30 控制器-黑灰色塑料（mic-USB） 聚合物 

31 No.31 控制器-银灰引脚（mic-USB） 金属 

32 No.32 控制器-白色线皮（外部） 聚合物 

33 No.33 控制器-白色线皮（内部） 聚合物 

34 No.34 控制器-铜芯 金属 

35 No.35 USB 线-银灰金属（USB） 金属 

36 No.36 USB 线-白色塑料（USB） 聚合物 

37 No.37 USB 线-银灰引脚（USB） 金属 

38 No.38 USB 线-灰色线皮（外部） 聚合物 

39 No.39 USB 线-绿色线皮（内部） 聚合物 

40 No.40 USB 线-红色线皮（内部） 聚合物 

41 No.41 USB 线-黑色线皮（内部） 聚合物 

42 No.42 USB 线-白色线皮（内部） 聚合物 

43 No.43 USB 线-铜芯 金属 

备注：本表用于分辨样品的各个测试部位，“描述”栏中不同的描述仅用于区分各个测试

部位，“材质”栏仅对各个部位材质进行简单的说明，并不意味这是一个材质鉴定的结

果。 
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4、测试结果 
4.1 No.1 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.2 No.2 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.3 No.3 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.4 No.4 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.5 No.5 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 
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4.6 No.6 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.7 No.7 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.8 No.8 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.9 No.9 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.10 No.10 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 
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4.11 No.11 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.12 No.12 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.13 No.13 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.14 No.14 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.15 No.15 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 
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4.16 No.16 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.17 No.17 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.18 No.18 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.19 No.19 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.20 No.20 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

 



 

测试报告 
 

报告编号：UNIB19032911HR-01 页码  8 / 13  
 

4.21 No.21 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.22 No.22 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.23 No.23 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.24 No.24 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.25 No.25 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 
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4.26 No.26 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.27 No.27 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.28 No.28 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.29 No.29 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.30 No.30 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 
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4.31 No.31 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.32 No.32 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.33 No.33 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.34 No.34 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.35 No.35 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 
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4.36 No.36 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.37 No.37 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

4.38 No.38 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.39 No.39 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.40 No.40 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 
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4.41 No.41 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.42 No.42 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- IEC 62321-3-1:2013 20 未检出 mg/kg 350 符合 

 

4.43 No.43 

测试项目 CAS 号 测试方法 方法检出限 结果 单位 限量值 单项判定 

铅(Pb) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

镉(Cd) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 100 符合 

汞(Hg) -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

六价铬[Cr(VI)] -- IEC 62321-3-1:2013 10 未检出 mg/kg 1000 符合 

溴(Br) -- -- -- -- -- -- -- 

 

备注： 

       1、1mg/kg=0.0001% 

2、未检出表示测试结果低于方法检出限。 

       3、“--”表示该项为不测试、空格或不适用。 

4、XRF 筛选技术要求范围：铅、汞:符合≤700 mg/kg -3δ＜C＜1300 mg/kg +3δ 不符合； 

         镉:符合≤70 mg/kg -3δ＜C＜130 mg/kg +3δ≤不符合；铬:符合≤700 mg/kg -3δ＜C； 

溴:符合≤250 mg/kg -3δ＜C。 

         C 表示需要进行化学测试。铬符合表示六价铬符合，溴符合表示多溴联苯和多溴二苯醚符合。  

      5、多溴联苯（PBBs）包括：一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联

苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯。 

      6、多溴二苯醚（PBDEs）包括：一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二

苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚。 
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5、样品图片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

样品图片仅用于告知客户本实验室收到的样品如图中所示，并不对客户的产品的外

观品质等有证明作用。 

 

***报告结束*** 

 

备注：本报告必须有授权签字人签名和报告专用章，否则视为报告无效。 

本报告不得擅自修改、增加和删除。本报告只对“样品图片”呈现的样品有效。 

若对本报告的测试数据和结论有异议，请在报告签发日期后 10 个工作日内以书面形式提

出，逾期不予受理。 

未经本公司书面同意，不得复制本报告（全文复制除外），亦不可作为宣传品或者广告使用。 

报告封面仅作装饰用，不在报告正文内。 

本公司出具的纸质报告与电子报告具备相同的效力，当两者内容有差异时，以纸质报告为

准。 

 


